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Hiermit wird der Firma
TIGER Coatings GmbH & Co. KG
NegrellistraBe 36
4600 Wels
Osterreich

flir das Zweischichtsystem
TIGER Drylac Serie 272 + TIGER Drylac Serie 29

bescheinigt, dass die Anforderungen an die DIN 55634-2:2018 fiir die Korrosivitats-
kategorie C4H auf Stahl erfiillt wurden.

Grundlage fur das Prifzeugnis sind die Ergebnisse der im Anhang aufgefiihrten
Priifungen aus dem Prifbericht IFO-28241-17 vom 20.02.2020.
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Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle
GmbH nach DIN EN 1SO/IEC 17025:2005
akkreditiertes Priiflabor*

TIGER Drylac Serie 272 + TIGER Drylac Serie 29 auf Stahl
IFO-28241-17 Seite 1/2

*Die Akkreditierung giit nur fiir den in der Urkundenaniage D-PL-11086-01-00
aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.
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Anhang

Priifung / Norm: Priifaerat: Priifumfang: Eragebnis:
Haftfestigkeitsprifung durch Gitterschnitt Gitterschnittschablone } Erfiillt
gemé&l DIN EN ISO 2409:2013* (Fa. Elcometer)

Neutrale Salzsprithnebelpriifung NSS M-SC 1000 720 h Erfiillt
gemaR DIN EN ISO 9227:2017 (Fa. Liebisch)
Kondenswasser-Konstantklimapriifung CH M-SC K 1000 480 h Erfiillt
gemaf DIN EN 1SO 6270-2:2018* (Fa. Liebisch)

Zerstdrungsfreie Schichtdickenmessung - Model A456 ,
Magnetverfahren (Fa. Elcometer) - -
geman DIN EN [SO 2178:2016* ’

* Fur diese Priifung ist keine konkrete Anforderung spezifiziert.
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*Die Akkreditierung gilt nur fiir den in der Urkundenanlage D-PL-11086-01-00
aufgefiihrten Akkreditierungsumfang.



